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РЕФЕРАТ

Отчет 74 с., 1 ч., 40 рис., 3 табл., 39 источников, 1 прил.

БРОНЕВАЯ ПАНЕЛЬ, КЕРАМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ, ПУЛЕВАЯ СТОЙКОСТЬ, 

КОНСТРУКЦИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ИСПЫТАНИЕ.

Объектом исследования являются броневые панели на основе керамики.

Цель работы -  разработка принципов проектирования и изготовления броневых пане­

лей из композиционных материалов со слоисто-модулярной структурой на основе керамики, 

обладающих повышенной пулевой стойкостью при сравнительно малой массе.

В процессе работы проводились исследование закономерностей взаимодействия пули и 

керамики, проектирование, изготовление и натурные испытания броневых панелей из ком­

позиционных материалов со слоисто-модулярной структурой, содержащих керамические 

компоненты различной конфигурации (плоские, цилиндрические, сферические).

В результате исследований и разработок определены конструктивные характеристики 

броневых панелей, влияющие на их баллистические свойства, среди которых основную 

роль играют конфигурация и характер послойной укладки керамических компонентов; 

созданы броневые панели, способные обеспечивать защиту от пуль автомата АК с термо­

упрочнённым стальным сердечником (калибр 5,45 мм) и винтовки СВД с простым сталь­

ным сердечником (калибр 7,62 мм), что соответствуют требованиям 4 класса защиты 

ГОСТ Р 50744-95.

Разработанные броневые панели с учетом дальнейшей оптимизации их конструкции 

могут найти применение в качестве броневых средств индивидуальной защиты.
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